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LABORATORIO DE CONTROLE DE QUALIDADE

RECEBIMENTO N°: 929/14 de 08/08/2014
Proposta n°®: 307/14

Interessados: Lamiecco Plasticos Ltda.
CNPJ: 08.889.084/0001-78 IE: 290/0003487
Rua Souza Lobo, 625
99255-000 - Montauri - RS
51 3222 0584 / 51 3222 0584

ENSAIO DE RESISTENCIA A VARIACAO DE TEMPERATURA

1 - DESCRIGAOQ E IDENTIFICACAO DA AMOSTRA:
AMOSTRA 01: Lamiecco Branco TX.

2 - AMOSTRAGEM:
A coleta, amostragem e identificagdo sao de responsabilidade do

cliente.

3 - NATUREZA DO TRABALHO:
Através da realizag@o destes ensaios pretende-se avaliar o
desempenho da amostra, realizado de acordo com método descrito

no item 4.2,

4 - PROCEDIMENTO:

4.1 - PREPARAGCAO DA AMOSTRA:
A amostra foi preparada pelo cliente.

4.2 - METODO DE ENSAIO:
~~Realizado de acordo com o procedimento PRI 632/445 (1* Ed. Rev. 03). Os corpos-de-prova
0 submetidos a diferentes temperaturas, iniciando com 60°C, com aumento gradativo de
eratura de 10 em 10°C, até 100°C. O tempo de exposicdo da amostra para cada
> ra & de 1 hora, com intervalos, entre cada uma delas, de 15 minutos a temperatura
fénte para avaliacdo. A faixa de temperatura € definida pelo cliente.
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5 - RESULTADOS:

Ensaio realizado no periodo de 18/08/2014 a 19/08/2014.
Foram ensaiados 32 corpos-de-prova.

O ponto de amolecimento do adesivo utilizado & de 80°C ( informacgao fornecida pelo
cliente).

—
RESULTADO —|
AMOSTRA TEMPERATURA (°C)
| 60 70 8 | % | 100
01 1 Sem alteragdo | Sem alteragdo l Sem alteragéo | Sem alteraq;éu_l Sem alteragao

! B

OBSERVAOEES: Os resultados sdo validos somente para o estado das amostras no
momento do ensaio.

Bento Gongalves, 22 de Agosto de 2014.
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Gerente Técnica para Engaios Fisico-Quimicos
Laboratério de Controle de Qualidade

SENAI/CETEMO
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Lamiecco

revestimentos ecolégicos

// fabrica
Rua Souza Lobo, 625
Bairro Centro / Montauri / RS
+55(54) 3319.1218

// escritorio comercial
Rua Joao Abbott, 503 / 301
Bairro Petrépolis / Porto Alegre / RS
+55(51) 3222.0584

www.lamiecco.com.br
lamiecco@lamiecco.com.br
0800 726 80 38



